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¢ Qué queda cuando se despeja la bruma? jContemplamos el aceite
durante la evaporacion!

22.12.2020. Sensor Instruments GmbH: para fabricar piezas troqueladas y dobladas, cada vez se
utilizan mas los aceites de troquelado y trefilado por evaporacion. La idea es dejar la menor
cantidad posible de residuos de aceite en las piezas metalicas troqueladas o0 modeladas para poder
ahorrarse en muchos casos el proceso de limpieza al procesar las piezas metalicas. ¢ Pero qué
cantidad del aceite aplicado permanece realmente en el componente y cuanto dura el proceso de
evaporacion?

Nuestra serie SPECTRO-M tiene la respuesta. Para ello, hemos aplicado 5 gotas de aceite

(5 x 20 pl) en chapas de acero desengrasadas y las hemos distribuido sobre una superficie de

70 mm de diametro. El espesor de la capa de aceite al principio del proceso de medicién era de
unos 25 uym. A continuacion, colocamos un sensor SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) en el centro
de la mancha de aceite y pudimos comenzar la medicién: con ayuda del sensor MIR, observamos
dos ventanas de medicidn; ambas situadas en el rango del infrarrojo medio (también conocido
como area MIR). En este punto, hay que tener en cuenta que una de estas dos ventanas del rango
de longitud de onda (la llamada CHO) reacciona ante la presencia de aceite, mientras que la otra
ventana de medicion (CH1) no se ve afectada por ello. Al cambiar la relacién de las dos ventanas
de medicién cuando hay aceite, se puede determinar la cantidad de aceite existente dentro del
rango de deteccion:
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Espectro MIRref de una superficie de acero (desengrasada). Los dos rangos de longitud de onda
proporcionan aproximadamente la misma sefal.
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MIR spectrum in the presence of oil
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Espectro MIR inmediatamente después de aplicar la capa de aceite de 25 pm de espesor. El rango
de longitud de onda CHO se ve afectado por la presencia de aceite, mientras que en el rango de
longitud de onda CH1 no se puede observar ninguna disminucion de la seial.
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Espectro MIR a camara rapida: la reduccion de la senal provocada por el aceite en el CHO
disminuye al aumentar la evaporacién de aceite.
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La senal estandarizada MIR, previa deduccion de la sefial de referencia estandarizada MIRref, se
registré durante un periodo de varias horas con ayuda del software Windows® MIR Scope V1.0:
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Al hacerlo, se pudo apreciar una evolucién similar en todas las muestras de aceite comprobadas,
como puede verse en el siguiente diagrama:
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La evaporacion dur6 entre 60 min y 90 min. Los restos de aceite en la muestra que se evaporaba
con mas intensidad fue tipicamente del 1 % del espesor de la capa original y, en la muestra que se
evaporaba con menos intensidad, del 50 % del espesor de la capa de aceite original.
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