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Farbmessung von Rezyklaten
Damit es beim Einsatz von Kunststoffrezyklaten nicht zu bunt wird

20.06.2022. Sensor Instruments GmbH:

Seit Jahren nimmt die Masse an wiederverwertbarem Plastikmill stetig zu. Das liegt zum einen
am technischen Fortschritt bei der Aufbereitung sowie der Sortierung von Kunststoffabfallen
und zum anderen auch an den Recyclingzielen der EU, bis 2025 die gesetzlich vorgeschriebene
Recyclingquote von Kunststoffverpackungen auf 50% und bis 2030 auf 55% zu erhéhen. Zudem
steigen auch die Anforderungen an die mittels Recyclingprozess gewonnenen Rezyklate. Neben
der Kunststoffart und des vormaligen Einsatzzwecks spielt auch die Farbe des Rezyklats
zunehmend eine wichtige Rolle.

Wiederverwertung und Riickgewinnung von Rohstoffen sind mittlerweile die bestimmenden Themen innerhalb der
Kunststoffindustrie. Bei den Recyclingunternehmen wachst dabei der technische Aufwand, diese Quoten zu
erreichen und zu halten, liberproportional an. Auch seitens der Konsumenten werden die Erwartungen an eine
qualitativ hochwertige und optisch einwandfreie recycelte Kunststoffverpackung immer hoher. Gerade beim
optischen Erscheinungsbild der Verpackung legt der Verbraucher Wert auf Kontinuitdt und Homogenitat. Kleine
Farb- oder Helligkeitsunterschiede von Verpackung zu Verpackung kénnen dabei vom jeweiligen Betrachter recht
gut festgestellt werden. In den allermeisten Fallen wird seitens des Konsumenten dabei von der Qualitat der
Verpackung auf den Inhalt der Verpackung geschlossen: stimmt die Verpackung nicht, stimmt auch das Produkt
nicht.

Verfahrenstechnisch ist es bei Verwendung von jungfraulichem Kunststoffgranulat relativ einfach, den Farbwert
einer Verpackung konstant zu halten, wird doch der Prozess der Farbhomogenitat von den Masterbatch-
produzenten recht gut beherrscht. Technisch ausgereifte Dosiereinheiten mischen dabei Masterbatch und
Grundgranulat im empirisch ermittelten, optimalen Verhaltnis. Die minimalen Farbabweichungen von Verpackung zu
Verpackung sind so mit dem bloRen Auge nicht mehr wahrzunehmen. Der in der Fachwelt verwendete Begriff dE
(Abstand zweier Farbwerte im L*a*b*-Farbraum) liegt dabei unterhalb von 1.

Mit Hilfe der Farbsortierung wahrend der
Trennung des Recyclingstroms wird nun versucht,
die Farbe des Kunststoffrezyklates konstant zu
halten. Damit die Toleranzgrenzen beim Farbwert
nicht verlassen werden, ist jedoch eine standige
Produktiiberwachung in Hinblick auf die Farbe
erforderlich. Das im Folgenden beschriebene
Laborgerat SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P
der Firma Sensor Instruments GmbH soll dabei
helfen, den Farbverlauf der Rezyklate zu
Uberwachen und zu dokumentieren. Die Idee
dabei ist, dem Rezyklatstrom in regelmaRigen
Absténden Proben zu entnehmen und diese dann
dem Laborfarbmesssystem zuzufiihren.

Das Gerat zeigt dabei neben dem Farbwert L*a*b*
auch dessen Abweichung zu einem Referenzfarbwert dL*da*db* an. Ferner wird jede Probe dokumentiert und diese
kann anschlieBend mit einem Etikett, das auf das jeweilige Datum, die Uhrzeit sowie den L*a*b*- und dL*da*db*-
Wert hinweist, versehen werden.
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Das Messprinzip

Als Basis fiir die Farbmessung dient hierbei die sog. 0°/45°-Methode,
dabei wird die Rezyklatprobe unter 0° beleuchtet und unter 45°
beobachtet. Das Rezyklat ist wahrend der Messung hinter einer
Glasscheibe angeordnet, der Abstand vom Sensorkopf zum Rezyklat ist
somit konstant. Beleuchtet und beobachtet wird damit eine Rezyklat-
flache mit einem Durchmesser von ca. 20mm, dadurch wird eine
ausreichend hohe optische Mittelung erreicht, wodurch die leicht
differierende Lage der Pellets von Messung zu Messung keinen
merklichen Einfluss mehr auf das Messergebnis hat.

Zwei Komponenten bilden im Wesentlichen das Messsystem:

Das ist zum einen die eigentliche Auswerteeinheit mit integriertem
Mikroprozessor, Elektronik samt Optoelektronik sowie elektrischem und
optomechanischem Interface. Zum anderen das optische Frontend, das
mit der Auswerteeinheit tiber zwei Lichtleiterstrange verbunden ist.
Das Farbmesssystem verfiigt Giber eine RS232 Schnittstelle, mittels

Das Messsystem

Im Wesentlichen besteht das
Farbmesssystem aus den folgenden
Komponenten:

- Auswerteeinheit
(Panel-PC, Sensorik, Kalibrierkarten-
aufnahme, Halterung fiir die Proben-
aufnahme mit Schauglas, Schieber,
+24V-Netzteil, USB-Schnittstellen,
EIN/AUS-Schalter, Ethernet-
Schnittstelle)

Etikettendrucker

Pelletsprobenbehalter

RAL-Kunststoffkarten

Tastatur und Maus

Instruments

RS232/USB-Konverter ist die
Farbauswerteeinheit dabei mit
einem im System integrierten Panel-PC verbunden. Mittels Trichtereinheit
wird das Kunststoffrezyklat dichtest gepackt vor der 15mm dicken
Glasscheibe, die den Innenbereich vom AuBenbereich trennt, platziert.
Nach erfolgter Messung wird das Kunststoffrezyklat mittels Betatigung
des mechanischen Schiebers wieder in den Probenentnahmebehalter
gefillt. Zum Kalibrieren des Messsystems werden RAL-Kunststoffkarten
verwendet, dabei sollte darauf geachtet werden, dass die zum Einsatz
kommenden Karten farblich visuell in etwa mit den Pelletsproben
Ubereinstimmen. Hierzu wird der Trichter vom Messsystem entfernt und
die Karten kénnen anschlieRend der Reihe nach in die daflr vorgesehene
Offnung eingefiihrt werden. Mittels SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.0
Software wird der Bediener des Messsystems durch den Kalibriervorgang
geleitet.

Auswerteeinheit inkl.

Sensorik, Panel-PC,
USB-Schnittstellen,
Kalibrierkartenaufnahme,
Halterung flir Probenaufnahme,
Pelletstrichter mit Schauglas,
Schieber

Kalibrierkarten-
aufnahme,
Halterung fir
Pelletsproben,
Pelletstrichter mit
Schauglas, Schieber

~ S 4

Etikettendrucker

Kalibrierkarten

Pelletstrichter
mit Schauglas

Pelletsproben
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Die Kalibrierkartenaufnahmeeinheit ohne Rezyklataufnahmeeinheit

Glasplatte

Kalibrierkartenaufnahme

— Kalibrierkarte

——__Aufnahmevorrichtung
—  fur Pelletstrichter

Schieber

Pelletsproben-
" halterung

-

Die seitlich am Edelstahlgehause
angebrachte Kalibrierkartenaufnahme-
einheit ermoglicht ein Kalibrieren der
Farbsensorik auf die jeweilige
Kalibrierkarte. Die Glasplatte befindet sich
dabei unmittelbar vor der Kalibrierkarte
und zwischen Kalibrierkarte und
Farbsensorik. Die RAL-Kunststoffkarten
werden standardmaRig nach dem d/8°-
Verfahren gemessen und sind auf der
Kartenhille mit einem entsprechenden
Aufdruck versehen. Zusatzlich werden die
Kalibrierkarten von Sensor Instruments
nach dem 45°/0°-Verfahren gemessen.
Ein entsprechendes Label ist sowohl an
den Kalibrierkarten als auch an der Hiille
angebracht.

Nach dem Kalibrieren der Sensorik auf die infrage kommenden RAL-Kunststoffkarten kann die Rezyklataufnahme-

einheit an die Kalibrierkartenaufnahmeeinheit angeflanscht werden.

Die Kalibrierkartenaufnahmeeinheit mit Rezyklataufnahmeeinheit

Nachdem die Rezyklataufnahmeeinheit an die Kalibrierkartenaufnahmeeinheit angeflanscht worden ist kann das

Pelletstrichter
inkl. Schauglas

Rezyklat

Pelletsprobenbehalter

Als Kalibrierkarten werden RAL-Kunststoffkarten verwendet.

Da diese nach der d/8°-Methode (diffus beleuchtet und unter 8° zur
Normalen betrachtet) werksseitig (RAL gemeinnitzige GmbH, Bonn)
vermessen wurden, die im Laborfarbmesssystem benutzte Farb-
sensorik hingegen auf der 0°/45°-Messmethode basiert, wurden die
verfligbaren RAL-Kunststoffkarten von Sensor Instruments nach der
45°/0°-Messmethode mittels kalibriertem Handgerat nachgemessen;
die entsprechenden L*a*b*-Werte wurden mittels Label
anschlieRend an den jeweiligen Karten sowie Kartenhiillen
angebracht. Zudem wurde ein File erstellt, dabei wurde eine

Kunststoffrezyklat iber den in der Rezyklat-
aufnahmeeinheit angebrachten Trichter
zugefiihrt werden. Das Rezyklat kann dabei
Uber die in der Pelletsaufnahmeeinheit
integrierten Schauglaser betrachtet werden.
Zudem fullen die Kunststoffpellets den
Innenraum zwischen Glasplatte und
Rezyklataufnahmeeinheit nahezu voll-
standig auf. Die Pellets liegen somit dichtest
gepackt an der zur Rezyklatufnahmeeinheit
weisenden Glasoberfldache an.

Die Kalibrierkarten

Zuordnung der RAL-Nummern in Hinblick auf die dazu passenden L*a*b*-Werte vorgenommen.
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Pelletsprobenbehalter und Rezyklate

Instruments

Fir die jeweiligen zu untersuchenden Rezyklate stehen Pelletsprobenbehalter zur Verfligung, die von den
Abmessungen her so ausgewahlt wurden, dass diese sowohl in die in der Kalibrierkartenaufnahmeeinheit

Kalibrieren der Auswerteeinheit

Bevor mit dem Messen begonnen werden kann,
muss zundchst eine Kalibrierung der Farbauswerte-
einheit erfolgen. Kalibriert wird dabei mit Hilfe der
RAL-Kunststoffkarten.

Neben der Kalibrierung auf eine weiRe Kalibrier-
karte (WeiRabgleich), beispielsweise mit Hilfe der
RAL-Kunststoffkarte RAL9003-P, sollten zur
Kalibrierung nach Moglichkeit RAL-Kunststoff-
karten zum Einsatz kommen, die farblich visuell
den zu untersuchenden Rezyklaten dhneln.

vorhandenen Probenhalterung passen und zudem die
Rezyklatmenge in den Probenbehéltern mit dem Volumen der
Rezyklataufnahmeeinheit tibereinstimmt. Zur Kalibrierung des
Farbmesssystems wird empfohlen, RAL-Kunststoffkarten zu
verwenden, die visuell farblich den jeweiligen Rezyklatproben
dhneln.

Mlttels Windows®-Software wird man durch den Kalibriervorgang geleitet und aufgefordert die jeweiligen RAL-

!‘ E Kunststoffkarten in die dafiir vorgesehenen Softwarefelder auf dem

Bildschirm einzugeben und des Weiteren die jeweilige Kalibrierkarte in
die dafiir vorgesehene Offnung der Kalibrierkartenaufnahmeeinheit zu
schieben. Dieser Vorgang muss fiir alle vorgesehenen RAL-
Kunststoffkarten wiederholt werden. Es ist nicht erforderlich, den
Kalibriervorgang vor jeder Messung zu wiederholen, jedoch ist es
ratsam, nach Hinzufligen weiterer Rezyklatproben, deren Farben noch
nicht durch die verwendeten Kalibrierkarten abgedeckt werden, einen,
um diese Kalibrierkarten erweiterten Kalibriervorgang durchzufiihren.

Farbmessung von Rezyklatproben

Nach erfolgreicher Kalibrierung muss zur Farbmessung von Kunststoff-
rezyklaten noch die Rezyklataufnahmeeinheit an die Kalibrieraufnahme-
einheit angeflanscht werden. Dazu muss zuallererst die evtl. noch in der
Kalibrieraufnahmeeinheit vorhandene RAL-Kunststoffkarte entfernt
werden. Nach dem Offnen des Pelletsprobenbehilters, die Pellets
vollstdndig in den Trichter schiitten und den leeren Probenbehilter
unterhalb der Rezyklataufnahmeeinheit in der dafiir vorgesehenen

Vertiefung platzieren.
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Im Folgenden sollen pastellblaue
Rezyklatproben farblich gemessen
werden. Diese Proben dhneln der
RAL-Kunststoffkarte RAL 5024-P,

die auch zur Kalibrierung des
Laborfarbmesssystems verwendet
wurde. Die Referenzkarte (Kalibrier-
karte) muss dabei farblich nicht
zwingend exakt mit der Rezyklatprobe
Ubereinstimmen, dennoch wird die
Genauigkeit des Messsystems erhéht,
wenn zur Kalibrierung RAL-Kunststoffkarten Verwendung finden, die sich farblich zumindest in der Ndhe der
Rezyklatproben bewegen.

Im nachsten Schritt werden die Pellets aus dem Probenbehalter
vollstandig in die Rezyklataufnahmeeinheit gefillt. Nachdem sich
das Rezyklat nun in Position befindet, kann mit dem eigentlichen
Messvorgang gestartet werden. Dazu wird in der Windows®-
Software SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.0 der Menilpunkt
TEACH aufgerufen. Die L*a*b*-Farbwerte der Pelletsprobe
kénnen nun in der TEACH-Tabelle hinterlegt werden.

Im Falle der pastellblauen Rezyklatprobe ergibt sich ein
Farbwert von L* = 61.69, a* =-7.22, b* =-20.24.

B SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.0 - ®
SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.0
CONNECT | PaRa1 TEACH | caue Docu = ==
I | opser %1z | GSPAGE  CSPACE3D ]Docu | saT @ X v [ina] z
MAXCOL-No. 3 3 175 emye= = 4096- 1
a
INTLIM 1 - 3584~
7.25 100
EVALUATION MODE BESTHIT ~| b 1S s
0.0- |
SHAPE MODE SPHERE MUBETY 2560
EXTEACH orfF [~ TRIGGER CONT _|™ L 2Ey
61.72 1536~
a* b* L* | deltaE J - 1024 -
0 |-025] 647 |2569] 1000 | 000 | 000 003 | S1a-
1+ | 722 |-2024 6169 | 1000 | 000 | oo
2 | 089 140 |2465] 1000 | 000 | 000 deftab®  31.2- " ' [ ' ' 0-
- - - - e 281200 -100 00 100 206 0 100
96.7- 96.7-
deltal” T i
90.0- B 90.0- b
30.0- 80.0-
delta E
70.0- 70.0-
| . i +
emp | 500 60.0
50.0- 50.0-
40.0- 40.0-
C-MNo:
TEACH DATATO | No- 0 Inc ™
ﬁ O 200- 200-
13.6- | | | | 136+ | | | I
= 453 200 0D 200 378 484 200 00 200 346
<L) ‘ SEND ‘ | GO |
I~ Ee
COMMUNICATIONPORT | 4 [SPECTRO3 MSM ANAV33 D1/Febi2021
O mLs GET STOP

Windows®-Oberflache SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.0, Menlpunkt TEACH

Neben den aktuellen L¥*a*b*-Farbwerten werden nun in der Software auch die Farbabweichungen dL*, da*, db* zur
eingelernten Referenz angezeigt. Zusatzlich wird die Gesamtfarbabweichung im Farbraum dE numerisch angezeigt.
In den Graphiken ist die Position des aktuellen Farbwertes sowie der eingelernten Referenzen (aus der TEACH-
Tabelle) aus drei verschiedenen Blickwinkeln (a*b*, a*L* und b*L*) zu sehen. Ein Wechsel zum Menipunkt DOCU
bringt uns auf die Windows®-Oberflache, auf der die einzelnen Messungen zu sehen sind und des Weiteren die
Labels sowie die Files zur Ablage der Farbmesswerte erstellt werden.
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3] SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.0 - X

SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.0

connecT || Pamar | mEach | caue | Docu | oo

xiz | cseace | cspaceap  DOCU | saT @ X

| SELECT RECORD FILE ‘ - IQ 1.00

I \DOCAL\RecordFile_PASTEL_BLUE_RECYCLATE_038_ll.dat 050

1+
=

+

CAPTURE DATA FRAME

PRINTOUT LINET (Max 20 characters)

|PASTEL_BLUE_RECYCLATE_010
PRINTOUT LINEZ (Max 20 characlers)
|12-25-2021 1249

| FILL LINE2 WITH DATE |
| PRINT DOCUMENTATION DATA |
I Ram | SEND ‘ ‘ GO ‘
r
EE COMMUNICATIONPORT | 4  [SPECTRO3MSMANAV33Z O1/Feb2021
= FLE GEL STOP

Windows®-Oberflache SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.0, Menlpunkt DOCU

Im rechten Ausschnitt der Windows®-Oberflache werden die letzten 100 Messungen angezeigt, vielmehr die
Abweichungen in L*, a* und b* zur eingegebenen Referenz in der TEACH-Tabelle, somit die dL*, da* und db*-Werte.
Im linken Ausschnitt der Windows®-Oberflache kann eine Datei, in der die Messdaten abgespeichert werden sollen,
definiert werden.

Ferner kann die Beschriftung des Etiketts festgelegt
werden. Dazu dient Zeile 1 und optional Zeile 2.

Zeile 2 kann aber auch zur Ausgabe vom aktuellen
Datum und der Uhrzeit genutzt werden.

Das Etikett wird durch Anklicken des ,,PRINT
DOCUMENTATION DATA“-Buttons erstellt.

Nach Abschluss der Messreihe kann die erstellte Datei
»RecordFile_PASTEL_BLUE_RECYCLATE_038_lIl.dat"
beispielsweise mit Microsoft Excel gedffnet werden:

B suchen (alt+n)

Datei  Start  Einfigen  Seitenlayout  Formeln  Daten  Uberprifen  Ansicht  Hilfe ¢ Teilen [ Kommentare
Al | v v
A A B c D 3 F G H J K L M N o

2 |Record results of: SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.0

3

4 DATE TIME X v z L+ a* b* delta E delta L* deltaa® delta b* COLOR TEMP

5 12-25-2021 12:39:10 983 1103 1819 61688 7122 -19.870 0.382 0.000 0.097 0.369 1 18

6 12-25-2021 12:39:16 983 1103 1817 61688 722 -18.820 0.429 0.000 0.097 0.418 1 18

7 12-25-2021 12:39:18 983 1103 1817 61688 7122 -19.820 0.429 0.000 0.097 0.418 1 18

& 12-25-2021 12:39:20 983 1103 1819 61688 7422 -19.870 0.382 0.000 0.097 0.369 1 18

9 12-25-2021 12:39:21 983 1103 1819 61.688 7122 -19.870 0.382 0.000 0.097 0.369 1 18

10 12-25-2021 12:39:22 983 1103 1819 61688 7122 -19.870 0.382 0.000 0.097 0.369 1 18

11 12-25-2021 12:39:23 983 1104 1819 61717 7.249 -19.819 0.422 0.029 -0.030 0.420 1 18

12 12-25-2021 12:39:44 986 1106 1823 61761 -7.084 -19.854 0.414 0.073 0.134 0.385 1 18

13 12-25-2021 12:39:45 986 1106 1823 61.761 -7.084 -19.854 0.414 0073 0.134 0.385 1 18

14 12-25-2021 12:39:46 986 1106 1823 61761 7.084 -19.854 0.414 0.073 0.134 0.385 1 18

15 12-25-2021 12:39:46 936 1106 1823 61761 7.084 -19.854 0.414 0.073 0.134 0.385 1 18

16 12-25-2021 12:39:47 986 1106 1823 61761 7.084 -19.854 0.414 0.073 0.134 0.385 1 18

17 12252021 12:39:52 987 1108 1824 61.805 -7.178 -19.815 0.442 0.117 0.041 0.424 1 18

18 12-25-2021 12:39:53 987 1108 1824 61.805 7178 -19.815 0.442 0.117 0.041 0.424 1 18

19 12-25-2021 12:39:54 988 1109 1827 61.827 7.144 -19.851 0.413 0.140 0.075 0.388 1 18

20 12-25-2021 12:39:55 988 1109 1827 61.827 7.144 -19.851 0.419 0.140 0.075 0.388 1 18

21 12-25-2021 12:39:56 987 1108 1825 61.805 -7.178 -19.839 0.418 0117 0.041 0.399 1 18

22 12252021 12:39:59 987 1109 1828 61.827 -7.273 -19.887 0.282 0.140 -0.054 0.351 1 18

23 12-25-2021 12:40:00 987 1109 1828 61827 7.273 -19.887 0.382 0.140 -0.054 0.351 1 18

24 12-25-2021 12:40:00 990 1110 1832 61857 7.045 -19.948 0.379 0.169 0.173 0.291 1 18

25 12-25-2021 12:40:01 990 1110 1832 61.857 7.045 -19.948 0.379 0.169 0.173 0.291 1 18

26 12-25-2021 12:40:02 990 1110 1832 61.857 -7.045 -19.948 0.379 0.169 0.173 0.291 1 18

27 12.25.72021 17-40-N3 Qan 1110 1R A1 RST -7 nds 19 848 0179 n1R9 ni73 n91 1 1R El
RecordFile PASTEL BLUE RECYCLAT | (+) Kl |

Bereit i) 0 —————+ 1%

DE_PI_2022-06-20_SI_Farbmessung von Rezyklaten.docx 6/7



Se 1SOr Let’s make sensors more individual

Instruments

Fazit

Mit zunehmendem Anteil von Rezyklaten in den Verpackungen steigen auch deren Qualitatsanforderungen.

Die Konstanz der Farbe von Rezyklaten spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Eine verldssliche Ermittlung

der Farbe wird in erster Linie durch die richtige Messmethode, einen im Verhiltnis zur KorngroRe angepassten
Messfleck sowie den gleichbleibenden Abstand zwischen Rezyklat und Sensorik erreicht. Durch das automatische
Aufzeichnen der Messdaten erfolgt eine quasikontinuierliche Produktkontrolle, ferner ermdglicht die graphische
Trendanzeige der Farbwerte ein schnelles Eingreifen im Bedarfsfall.

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

DE_PI_2022-06-20_SI_Farbmessung von Rezyklaten.docx 7/7



